
审核人：

Reviewer

Certificate of Analysis
分析结果报告单

Standard
执行标准

GB/T 5761-2018 Product date
生产日期

2021-5-28

Batch No.
批号

5-21-225 Test date
分析日期

2021-5-28

Appearance
外观

White powder
白色粉末

Quantity
生产数量

150 T

Item
项 目

PVC RESIN SG5

Index
指 标

Test Result
检测结果

Physical
properties

Appearance
外观

White powder
白色粉末

Chemical
properties

Viscosity, ml/g
黏数

118-107 111.11

Number of impurity particles
杂质粒子数，个

≤
16 14

Volatile content %
挥发物（包括水）的质量分数，%

≤
0.40 0.20

Appearing density, g/ml
表观密度，g/ml

≥
0.48 0.501

Residual after sieve
筛余物,%

250μm ≤ 1.6 0.4

63μm ≥ 97 99

No. of fish eye / 400cm2

“鱼眼”数，个/400cm2

≤
20 7

Plasticizer absorbency value of 100g resin ,g
100g 树脂增塑剂吸收量, g ≥

19
23.71

Whiteness(160°C,10min)
白度(160°C, 10min) %

≥
78 83.67

VCM Residue , μg/g
残留氯乙烯单体含量，μg/g

≤
5 -

Conclusion ： Qualified
结 论 ： 合 格

检验员：

Inspector：


